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% раствором азотной кислоты (“х.ч.”), а затем отмывали дистиллированной водой до нейтральной
реакции раствора и сушили на воздухе при температуре 80 °C. В зависимости от условий восстановления
были получены порошки сплава Mo30Cr70, смеси сплавов Mo30Cr70 и Mo70Cr30, а также непрерывный ряд
сплавов MoхCr1-х (0 < х < 1). Удельная поверхность порошков находится в интервале 33-48 м2·г-1.
Полученные порошки сплавов характеризуются мезопористой структурой.

1   J. D. Hahn, F. Wu., P Bellon. Metall. Mater. Trans. A, 2004, 35, 1105–1111.
2 C. Sun, X. Hai, S. Xi et al. J. Alloys Compd., 2018, 731, 667-677.
3 А.А. Едигарян, Ю.М. Полукаров. Гальванотехника и обработка поверхности, 2001, 9, 17-24.
4 Кузнецов В.В., Матвеев Д.В.. Электрохимия, 2008. 44. 796–801.

ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА СВОЙСТВА
ПОЛИМЕРБИТУМНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Антонюк С.Н., Курганский Д.Р., Наумова Ю.А., Полоник В.Д.
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

Для улучшения качества и долговечности автомобильных дорог ведутся исследования по модификации
битумов различными полимерами [1-2]. Существенным недостатком всех способов смешения битумов и
полимеров является их большая продолжительность - от 30 минут до нескольких часов.
Одним из возможных решений этой проблемы может являться применение при приготовлении
полимербитумных композиций кавитационной обработки в аппарате с вихревым слоем ферромагнитных
элементов (АВС).
Применение этого аппарата позволяет получить полимербитумные вяжущие различных марок и
назначений в зависимости от соотношения компонентов – битума (Б), полимера ДСТ Л 30-01 (П) и
сорастворителя – индустриального масла (М). Одно из главных преимуществ аппарата – резкое
сокращение времени приготовления композитов до 3-5 минут при сохранении или улучшении
эксплуатационных свойств получаемых композиций (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Значения пенетрации модифицированных битумов.

Рисунок 2. Значения температур размягчения модифицированных битумов

Таким образом, кавитационная обработка в аппарате АВС позволяет получить модифицированные
битумные вяжущие, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52056-2003.
1. Лихтерова Н.М., Мирошников Ю.П., Лобанкова Е.С. и др. Мир нефтепродуктов. 2011, 8, 24-28.
2. Пискунов И.В., Зверева У.Г., Белоконь Н.Ю. и др. Мир нефтепродуктов. 2018, 7, 13-19




